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～しまね県産スギ材を利用したトラス構法による梁材と組柱の開発～ 

持続可能な林業経営を目指した人工林の循環利用システムの開発（研究期間：H25～H27年度） 
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研究方法 

研究状況 

研究成果の活用・今後の研究計画 

 医療・福祉や教育用途などの公共的な施設が県内各地で 

建築されています。これらの施設は住宅よりも室内が広い 

ため，より長い梁材と太い柱材が必要です。そこで，外材 

や集成材ではなく，市場で流通する県産スギ材を利用して， 

トラス構法による梁材や組柱の製造技術を確立します。 

①太角材（150mm角以上）の低コスト・ 

 高品質な乾燥技術の開発 

②プレカットを利用したトラス構法による 

 梁材・組柱の開発 

③梁材と柱材の接合部の開発 

④マニュアルの作成（製造基準とスパン表） 

 太角材（150mm角，210mm角）の乾燥試験の結果，これ 

までに行った平角材（120×210mm角）の乾燥と同様に， 

「高温セット＋中温（90℃）の人工乾燥」によって，含 

水率は20％以下になり（図１），割れも少なく乾燥でき 

ました。現在，「高温セット＋天然乾燥（屋外での自然 

乾燥）」試験を続けています。 

 

 ３種類のトラス梁（長さ4.2ｍ）を製造して曲げ破壊 

試験を行いました。その結果，ハウトラスとワーレント 

ラスの曲げ性能が優れていました（図２）。そこで，プ 

レカットを利用してこれら２種類のトラス梁を製造し， 

曲げ性能を検討しています。 

図２ トラス梁曲げ破壊試験の結果 

 県産スギ材を利用して，トラス構法による長さ６～１０ｍの梁材や組柱の製造技術の標準化を図ります。研究成果は
スパン表などの技術資料にまとめ，県内の製材工場や建築士の方々へ普及する計画です。 

組柱 

太角材の人工乾燥 トラス梁の組立 

トラス梁 
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図１ 太角材乾燥試験の結果 
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